
Ing.-Büro Bauvorhaben: Anlage:

für Baugrund Bodenmechanische Kennziffern Quartierspark Hettstedt 10

Randsiedlung 12 Zusammenstellung der Laborergebnisse Auftraggeber: Datum:
06333 Hettstedt

Tel.: 03476 85 30 18 Stadt Hettstedt
Fax: 03476 85 30 19

Proben Bodenbezeichnung Kennwerte für Bodenatr und Zustand    Proctorversuch      Verhalten bei Beanspruchung

Entnahmeort Art Ent- geologische nach nach Boden- Frost- Wasser- Fließ- Ausroll- Plasti- Konsis- Glüh- Feucht- Trocken- Un- Durch- 100% optim. Verdich- Kompressionsversuch, Steifeziffer      Scherversuch

nahme- Boden- DIN 4022 DIN klasse empfind- gehalt grenze grenze zitäts- tenz- verlust dichte dichte gleich- lässig- der Wasser- tungs- Berechnung nach Ode

tiefe bezeichnung 18196 lichkeits- zahl zahl förmig- keits- Proctor- gehalt grad

Korn- klasse keit beiwert dichte

kennziffer

W WL Wp Ip Ic Vgl p d U kf pr Wpr Dpr phi c'

(m) (%) (%) (%) (%) (%) (g/cm³) (g/cm³) (m/s) (g/cm³) (%) (%) (MN/m²) (MN/m²) (MN/m²) (MN/m²) (MN/m²) (°) (kN/m²)

RKB 1/25 g 0,3 -1,0 Schluff 0,0249 UL(A) 4 F3 3,53

P25/1

RKB 1/25 g 1,0-2,5 Schluff 0,0247 UL 4 F3 4,86 35,6 28,1 8,5 0,95 - 0,000 9,3E-08

P25/2

RKB 1/25 g 2,5-3,0 Schluff 0,0202 TL 4 F3 18,83 - 0,000 8,8 1,7E-08

P25/3

RKB 2/25 g 0,1-0,4 Schluff 9,5230 GU(A) 3 F2 6,04

P25/4

RKB 2/25 g 0,4-2,0 Schluff 0,0203 TL 4 F3 17,59 17,6 25,3 18,6 6,7 -

P25/5

RKB 2/25 g 2,2-4,0 0,0208 TL 4 F3 11,78 38,8 17,1 21,6 1,15 - - 5E-09

P25/6

RKB 3/25 g 0,2-0,5 Schluff 7,3650 GU(A) 3 F2 5,91 25,3 18,5 6,8 0,92 -

P25/7 stark kiesig

RKB 3/25 g 0,5-0,7 Schluff 8,5620 GU(A) 3 F2 11,02 -

P25/8 stark kiesig

RKB 3/25 g 0,7-2,0 Schluff 5,2210 GU*(A) 4 F3 6,9 - 1E-07

P25/9 kiesig

RKB 3/25 g 2,0-4,0 Schluff 0,0221 TL 4 F3 19,52 -

P25/10

24.10.2025



Ing.-Büro Bauvorhaben: Anlage:
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Randsiedlung 12 Zusammenstellung der Laborergebnisse Auftraggeber: Datum:
06333 Hettstedt
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Fax: 03476 85 30 19

Proben Bodenbezeichnung Kennwerte für Bodenatr und Zustand    Proctorversuch      Verhalten bei Beanspruchung

Entnahmeort Art Ent- geologische nach nach Boden- Frost- Wasser- Fließ- Ausroll- Plasti- Konsis- Glüh- Feucht- Trocken- Un- Durch- 100% optim. Verdich- Kompressionsversuch, Steifeziffer      Scherversuch

nahme- Boden- DIN 4022 DIN klasse empfind- gehalt grenze grenze zitäts- tenz- verlust dichte dichte gleich- lässig- der Wasser- tungs- Berechnung nach Ode

tiefe bezeichnung 18196 lichkeits- zahl zahl förmig- keits- Proctor- gehalt grad

Korn- klasse keit beiwert dichte

kennziffer

W WL Wp Ip Ic Vgl p d U kf pr Wpr Dpr phi c'

(m) (%) (%) (%) (%) (%) (g/cm³) (g/cm³) (m/s) (g/cm³) (%) (%) (MN/m²) (MN/m²) (MN/m²) (MN/m²) (MN/m²) (°) (kN/m²)

RKB 4/25 g 0,3 -1,0 Schluff 6,2140 GU*(A) 4 F3 13,29 25,3 18,6 6,7 0,74 1E-08

P25/11

RKB 4/25 g 1,0-2,5 Schluff 0,0312 TL 4 F3 18,08 - 0,000 13,3 4,3E-08

P25/12

RKB 4/25 g 2,5-3,0 Schluff 0,0205 TL 4 F3 11,07 - 0,000 8,8 1,7E-08

P25/13

RKB 4/25 g 0,1-0,4 Schluff 0,0028 TL 3 F3 13,19

P25/14

RKB 5/25 g 0,4-2,0 Schluff 0,0253 UL 4 F3 11,68 -

P25/15

RKB 5/25 g 2,2-4,0 0,0223 UL 4 F3 17,39 36,5 28,1 8,5 0,83 - -

P25/16

RKB 5/25 g 0,2-0,5 Schluff 0,0196 UL 4 F3 16,23 25,3 18,5 6,8 0,92 -

P25/17 stark kiesig

RKB 5/25 g 0,5-0,7 Schluff 0,0205 TL 4 F3 12,77 -

P25/18 stark kiesig

RKB 6/25 g 0,7-2,0 Schluff 0,0296 UL 4 F3 14,72 -

P25/19 kiesig

RKB 6/25 g 2,0-4,0 Schluff 0,0255 TL 4 F3 13,51 25,3 18,6 6,7 0,75 - 12,3 4E-08

P25/20

24.10.2025


