
Projektnummer:
Vertragsnummer:
Einbauort:
Zeitraum der Maßnahme:
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[km] [m] [mNHN] [%] [%] [MN/m²] [-] [%] [%] [MN/m²] [-] [MN/m²] [%] [%] [MN/m²]
107+200 4,0 56,0 3 Erdbau UL BM-F1 - 97 8 - - LPD-33 01.03.25 10:32 98 - - - - - - -
108+450 5,3 58,9 - FSS GI RC-1 - 103 - 120 2,2 LPD-99 20.04.25 8:50 - - 145,3 1,89 - - - -
110+040 11,2 58,3 10 Planum SE BM-0* - 100 - 45 2,5 LPD-115 06.05.25 15:15 - - - - 25,3 - - 48,1

Anlage Verdichtungs- und Tragfähigkeitswerte

Auftragnehmer:Die Autobahn GmbH des Bundes

Versuchsgrundlagen / Geometrie
Auswertung

Stat. Platten-
druckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch
Direkte

Prüfmerkmale
Geforderter Verdichtungswert

Erreichter Verdichtungs- bzw. Tragfähigkeitswert
Versuchsdurchführung


